Beton

Technische fiche Afwe rki ng

BETON-FINISH

Waterverdunbare zijdematte betonverf

Is een waterverdunbare, dekkende, zijdematte afwerklaag voor het schilderen van beton op basis
van een acrylaatdispersie

| Toepassing |

Speciale dekkende afwerklaag voor beton.

‘ Eigenschappen ‘

Beschermende verffilm t.o. agressieve gassen zoals SO,, chloorwaterstoffen, stikstofgassen,
verdunde zuren, ...

Gemakkelijk verwerkbaar.

Bevat een breedwerkende fungicide t.o. algen, mossen, korstmossen, zwammen, ...
Zijdemat uitzicht.

Dekkende verf.

Technische data

Dichtheid Ca. 1,30 kg/l
Bindmiddel Acrylaatdispersie
Bouwfysische waarden DINEN1062
* « glans(reflectiemeterwaarde) G3 mat < 10
* « lJaagdikte ES
* « korrelgrootte S, fijn <100 ym -
* « waterdampdoorlaatbaarheid V, gemiddeld sd=1,10 m p-H-0 = 8000-12400
* » waterdoorlaatbaarheid W, gemiddeld ® = 0,26 kg /(m2 x h%5) -
Pigmentatie Rutiel Titaandioxyde
Glans Zijdemat
Kleurassortiment Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service Systeem
Beschikbaar in wit + basis DU1 + basis DU2 + basis DU3
Verpakkingen 12,51
Opslag In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/c): 75 g/L(2007)/40 g/L(2010) Dit product bevat max.
35 g/L VOS.
Vaste stofgehalte In volume ca 41 %; in gewicht ca 55 %

Verwerkingsdata

Verwerking Borstel, rol, airless

Verwerkingsomstandigheden Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
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Verwerkingsdata

Theoretisch rendement

Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)

Verdunning/reiniging van de
gereedschappen

Spuitgegevens airless

Minimum verbruik: Minstens ca. 380 ml/m? voor 2 lagen.

Regenvast en overschilderbaar na ca. 6 a 8 uur

Direct na het gebruik de gereedschappen reinigen met water.

Druk: 140 a 180 bar, afhankelijk van — Opening: vanaf 0,019 inch
het debiet

Pistoolfilter 60 — Hoek 40-80°

Veiligheidsinformatie

Viampunt Niet van toepassing.
Transportcode Nvt
R en S zinnen R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organis-
men; kan in het aquatisch milieu op lange ter-
mijn schadelijke effecten veroorzaken
S2 Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stof-
deeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte
zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
Systeemopbouw

Voorbereiding van de ondergrond
Grondlaag onbehandelde ondergrond

afwerking

Bijzondere opmerkingen

BETON-FINISH
Beton
Afwerking
TNH11432

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2008.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van

de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter

geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden
aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de om-
standigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Bouwdynamische barsten zijn onderhevig aan extreme bewegingen, derhalve is een scheuro-
verbruggend systeem niet altijd mogelijk. Plaatselijke herstellingen kunnen onder bepaalde om-
standigheden zichtbaar blijven. Aansluitingen van ramen, deuren en vensterbanken moeten
met een aangepaste elastische kit uitgevoerd worden. Tijdens de verwerking beschermen te-
gen regen, extreme luchtvochtigheid en vorst.

Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glans-
graden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de
weersinvioeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden. Dit is geen reden tot
klacht.

Zie technische fiches van de Herbol-Betonherstelmortels.
Verweerde, sterk zuigende ondergronden gronderen met Herbol-HERBOFIX.

Herbol-BETON FINISH aanbrengen met borstel/rol/airless.
Minimum 2 lagen.

Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF — HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6
B-8000 Brugge
T: 050/45.08.30
F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

| schnell = sicher = produktiv





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


